Folia Przeciwstoneczna 3M™ Neutral 70

Opis

Folie przeciwstoneczng 3M™ Neutral 70 zaprojektowano
jako folie wewnetrzng. W odrdznieniu od innych rozwigzan
przeciwstonecznych folia ta odbija promienie stoneczne
jednocze$nie  zapewniajagc  przejrzystos¢  optyczna.
Réwnomierna dystrybucja promieni stonecznych do wnetrza
redukuje efekt oslepienia. Dodatkowo folia znacznie
ogranicza emisje promieni UVA i UVB, ktdre sg gtownymi
czynnikami wptywajacymi na odbarwianie przedmiotéw.

Folie przeciwstoneczne 3M™ ograniczajg przenikanie
ciepta z zewnatrz i pozwalajg stworzy¢ komfortowe warunki

klimatyczne wewnatrz  budynku.  Szczegélnie latem
przyczyniajg ~ sie  do odcigzenia klimatyzacii,
a w konsekwencji do zmniejszenia kosztdw energii
elektryczne;.

Folie przeciwstoneczne 3M™ - elegancki sposéb
wykorzystania $wiatta i ciepta. Szczegdlne korzysSci
wykorzystania folii sprowadzajg sie do ich przezroczystosci
i whasciwosci transmisji Swiatta. Ponadto, w zaleznosci
od warunkéw o$wietlenia pomieszczenie oraz przebywajacy

Wiasciwosci (instalacja na bezbarwnej szybie o grubosci
6mm)
Catkowita odbita energia stoneczna:32 %

G-value: 0.68
Redukcja o$lepienia: 22 %
Blokada promieni UV: 99 %

Wiasciwosci folii

Grubos¢: 0,031 mm/31 um

Kolor: Bezbarwna

Materiat: Poliester

Klej: Klej akrylowy

Warstwa utwardzajaca: Twarda powtoka odporna
na zarysowania

Instalacja

Folie okienne 3M™ sg instalowane przy uzyciu wody
i detergentu. Peine przyleganie folii do szyby jest osiggane
po okoto 20 dniach przy temperaturze 18°C (w suchych
warunkach pogodowych).

Czyszczenie
Folie okienne 3M™ moga by¢ czyszczone po 30 dniach

w nim sg chronieni przed ciekawskimi spojrzeniami od instalacji przy uzyciu standardowych detergentow
z zewnatrz. do mycia okien, lecz bez uzywania $rodkéw zawierajacych
czasteczki Scierne. Nie nalezy uzywaC szorstkich gabek,
tkanin lub szczotek. Zaleca sie korzystanie z syntetycznych
gabek, miekkich chusteczek lub gumowych $ciggaczek
do czyszczenia. Nie nalezy czyscic folii 3M na sucho.
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Pojedyncza szyba
Bezbanna Bez folii 0.94 8 % 9% 89 % 1.03 0.82 18 %
Neutral 70 0.78 9% 8% 69 % 1.03 0.68 32%
Proveiemniana Bez folii 0.72 13 % 9% 53 % 1.03 0.63 37 %
Y Neutral 70 0.63 6 % 7% 42 % 1.03 0.55 45 %
Podwojna szyba
Bezbanuna Bez folii 0.80 15 % 15 % 79 % 0.47 0.70 30 %
Neutral 70 0.74 16 % 12 % 62 % 0.48 0.64 36 %
Proveiemniana Bez folii 0.58 8 % 13 % 47 % 0.47 0.51 49 %
y Neutral 70 0.54 9% 11 % 37 % 0.48 0.47 53 %

Dziat Energii Odnawialnej

Folie Okienne

www.3M.com/windowfilms

Dystrybutor Folii Okiennych:

© 3M 2009 Wszelkie prawa zastrzezone




Informacije ogélne:

Wszystkie przedstawione dane techniczne sg wynikiem kombinacji odpowiednich europejskich iflub amerykanskich metod testowych. Przed uzyciem produktu klient /
instalator powinien upewni¢ si¢, ze dany produkt jest wlasciwy dla planowanego zastosowania. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowa¢ sig z
lokalnym specjalistg ds. folii okiennych w firmie 3M. Wszelkie kwestie dotyczace gwarancji oraz odpowiedzialno$ci za produkt i skutki jego zastosowania sq
uregulowane postanowieniami odpowiedniej umowy handlowej, chyba Ze lokalne regulacje prawne stanowig inaczej.

Folia Przeciwstoneczna
3M™ Neutral 70

o Utrzymuje ciepto wewnatrz pomieszczen dzieki ograniczeniu strat
ciepta zima oraz pozwala zmniejszy¢ koszty ogrzewania

o Utrzymuje chtéd wewnatrz pomieszczen dzieki ograniczeniu
przenikania ciepta z zewnatrz w trakcie miesiecy letnich

o Obniza koszty stosowania urzadzen klimatyzacyjnych

o Redukuje efekt oslepiania promieniami stonecznymi i zapewnia
komfort dla oczu

o Odporna na Scieranie powierzchnia zapewnia dtugotrwaty,
doskonaty wyglad

o Ogranicza odbarwianie si¢ wyposazenia wnetrz dzieki blokadzie
emisji promieni UV

o Redukuje ryzyko zranienia odtamkami szkta po rozbiciu szyby
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